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Vaade katusele
Varvkate on ebathtlane. Selles esineb jaralkuivamisi ja hulgaliselt tolmu.




Kapoti varvkatte paksuse modtmine. A

Lahtudes mdstmise tulemustest dletab sdiduki varvkatte paksus 3-4
korda valmistajatehase poolt pealekantud varnkihi paksuse

Kapaoli sefvas esingb varvkatle voolamise jalg




Vaade iluvdrele

lluwirel esineb varvkatte voolamise jalgi




Vaade sSiduki esitibadele




Vaade parempoolse esiukse dlemisele servale

Detaili serval varvkate on dhuke, mis ei taga detaili kaitset valistingimuste aast
Varvimise eeltddde kaigus on krvaldamata jaetud eelmise varvkatte defeklid - takked
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Vaade vasakpoolsele esiuksele, kus on Oritatud varvkate voolamise jalgi maha Tihvida

Varvkatte viimistlustdtde kdigus on ukse varvkate kuni krundikihini maha lihvitud.




